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Железная руда – это сырье, из которого получают железо. Железо называют 
главным металлом нашего времени. Предметы из этого металла мы постоянно 
используем в повседневной жизни [4]. Кроме того, железо играет важную роль в 
жизни всего живого на земле [5]. 

Объект исследования – железная руда Бакчарского месторождения. 
Цель исследования – определить простые физико-химические свойства 

железной руды, выяснить влияние железа на живые организмы, узнать о Бакчарском 
месторождении. 

Исходя из цели исследования, были определены следующие задачи: 
1. Произвести обзор теоретического материала. 
2. Разобраться с понятием «железная руда». 
3. Найти сведения о Бакчарском месторождении. 
4. Провести опыты для определения простых физико-химических свойств. 
5. Узнать о применении железа на производстве. 
6. Поставить опыты для выяснения влияния железа на растения. 
7. Сделать выводы о простых физико-химических свойствах железа, о 

влиянии на растительный мир наличия в почве железной руды и 
переизбытка железа.  

 Ученые полагают, что первое железо, попавшее в руки человека, было 
метеоритного происхождения. Его так и называли - Небесный металл. Оно было 
очень редким и очень дорогим [5].  

Железо – это металл. В природе железо в чистом виде не встречается, а только 
в составе руд. Железная руда – природное минеральное образование, содержащее 
железо. Железная руда образуется на дне морей и океанов, в трещинах гор после 
извержений вулканов в течение многих миллионов лет [1].  

В середине ХХ века на севере Томской области при разработке нефтегазового 
месторождения около поселка Бакчар было открыто крупнейшее в мире 
месторождение сидерита – шпатового железняка [2]. 

После изучения теоретического материала, были проведены опыты на изучение 
простых свойств железной руды, сходных со свойствами железа – это магнетизм и 
образование ржавчины, т.е. способность окисляться [5].  

В ходе изучения информации, полученной от технологов ОАО «Томский 
электромеханический завод им В.В. Вахрушева», и литературы было выяснено, что на 
производстве в чистом виде железо не используют, а только его сплавы, например, 
чугун и сталь [3]. Это сплавы железа с углеродом. В зависимости от количества 
углерода в сплаве, можно изменить свойства железа [5]. В литейных печах, при очень 
высокой температуре, заготовки из стали и чугуна расплавляют и придают им 
нужную форму. 

При изучении литературы о болезнях растений выяснилось, что переизбыток и 
недостаток железа в почве может отрицательно сказаться на росте и развитии 
растений [6].  

В ходе проверки этих сведений, были пророщены семена бобовых в двух 
емкостях с садовым грунтов, в одну из которых была добавлена железная руда в 
соотношении 1:4. В результате этого эксперимента выяснилось, что семена в грунте с 

железной рудой взошли гораздо быстрее и в количестве, чем в обычном грунте. 



Результаты, полученные в ходе данного эксперимента, не подтверждали сведения, 
указанные в литературе. 

После дополнительного анализа теоретического материала и консультации на 
кафедре химической инженерии Томского политехнического института выяснилось, 
что железо в составе образца исследования за короткий промежуток времени не могло 
сказаться на росте и развитии растений. Также выяснилось, что влиять на рост и 
развитие растений железо может только в том случае, если оно находиться в почве в 
доступной для растений форме.  

При проведении повторного опыта в одну из емкостей добавили хелат железа – 
доступная для растений форма железа, в количестве 2% от массы грунта. После 
появления всходов было замечено, что в банке с обычным грунтом семена взошли, а в 
банке с хелатом железа не проросли вовсе.  

Одним из заболеваний, вызванных недостатком железа в питании растений, 
является железный хлороз.  

Исследования были проведены на опытных образцах растений, которые в 
течение 4-х недель с периодичностью 1 раз в неделю обрабатывались удобрением 
«Феровит» по специальной схеме: 

- образец №1 поливался и опрыскивался просто водой; 
- образец №2 обрабатывался с передозировкой в пропорции 1,5мл/0,5л; 
- образец №3 обрабатывался по инструкции 1,5мл/1,5л. 
Наблюдения показали, что растение, которое получало рекомендованную дозу 

удобрения, через 4 недели признаки хлороза стали исчезать, а у растения, которое 
обрабатывалось увеличенной дозой препарата, появились признаки переизбытка 
железа.  

Выводы: т.к. железная руда содержит железо, она обладает простыми физико-
химическим свойствами самого железа – это магнетизм и окисление. Так же удалось 
подтвердить сведения о том, что железо влияет на рост и развитие растений только в 
том случае, если в почве оно содержится в доступной для растений форме – в виде 
органических соединений. 

Кроме того, опытным путем было получено подтверждение, что избыток в 
почве железа в доступной для растений форме, угнетает нормальный рост и развитие 
растений. 

Таким образом, мы опровергли известный факт, что гвозди, насыпанные в 
грядку, помогают повысить урожайность растений. 
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